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Europäische Norm 

 

Gusseisen-Werkstoffe 

G Guss 

J Eisen (Iron) 

 

Grafitstruktur 

L lamellar � Grauguss 

M Temperkohle � Temperguss 

S kugelig � Späroguss 

 

Mikro- oder Makrostruktur 

A Austenit 

F Ferrit 

P Perlit 

B nicht entkohlend geglüht 

W entkohlend geglüht 

 

Chemische Zusammensetzung 

oder 

Mindestzugfestigkeit Rm in N/mm
2 

 

Bruchdehnung A in % mit 

Hinweis auf Probestück, z.B. 

S getrennt vergossen 

C am Werkstück entnommen 

oder 

Härte (HB, HV oder HR) 

 

Zusatzanforderungen, z.B. 

H wärmebehandeltes Gussstück 

W Schweisseignung 
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